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BAB 5  

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variasi Konsentrasi Kalsium Hidroksida pada Soda lime mampu 

meningkatkan daya serap karbon dioksida. 

2. Variasi Suhu  Pada Metode Pembuatan Soda Lime Mampu 

meningkatkan daya serap karbon dioksida. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan 

saran-saran yang dapat diperhatikan untuk melakukan penelitian 

berikutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Formulasi zat aktif 90% dapat dijadikan dasar sebagai penelitian 

selanjutnya sebagai konsentrasi zat aktif dengan daya serap 

terbaik. 

2. Optimasi suhu kalsinasi pada 400–600°C (interval 50°C) perlu 

dilakukan untuk menemukan keseimbangan antara efisiensi 

penyerapan dan kekuatan fisik serta penambahan binder atau 

aditif untuk meningkatkan kekuatan tanpa mengurangi daya 

serap. 

3. Melakukan uji dengan kondisi sesungguhnya pada kapal selam 

seperti tekanan, suhu, getaran, jumlah kru dan sebagainya. 

 


