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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Variasi perbandingan mol antara BiFe₂O₄ dengan AgNO₃ 

mempengaruhi karakteristik fisik nanokomposit BiFe₂O₄@Ag 

ekstrak kayu bajakah Tampala berdasarkan pada perbedaan 

ukuran dan muatan permukaan potensial zeta. Semakin rendah 

perbandingan mol BiFe₂O₄ terhadap AgNO₃ maka nilai potensial 

zeta semakin rendah dan kandungan Ag yang semakin meningkat 

sehingga mempengaruhi ukuran nanokomposit serta nilai 

magnetitasasi saturasi (Ms) yang menurun. Dari ketiga formulasi 

tersebut yang memenuhi semua spesifikasi karakteristik fisik 

adalah formula 2. 

5.2. Saran 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka peneliti 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan: 

a. Identifikasi kandungan dihidrokuersetin pada ekstrak kayu 

bajakah Tampala dan nanokomposit BiFe₂O₄@Ag ekstrak 

kayu bajakah Tampala  

b. Pengujian in vitro dan in vivo nanokomposit BiFe₂O₄@Ag 

ekstrak kayu bajakah Tampala sebagai adjuvan terapi 

antikanker TNBC serta validasi proses produksi standar GMP 

untuk memenuhi kategori pharmaceutical grade. 

 

 

 

 

 

 


